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WP 14 - Contributi normativi relativi a Materiali Innovativi per Interventi su Costruzioni Esistenti

Task 14.3 — Calcestruzzi green ad elevata durabilita
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Aderenza di calcestruzzi cement-less con barre metalliche || Aderenza tra calcestruzzi «green» e barre metalliche
e non metalliche Maria Milena Della Vecchia, Annalisa Napoli, Roberto Realfonzo
Vincen arianove o, Maria Antonietta Aiello
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Progettazione di rivestimenti di
galleria con soluzioni innovative e

sostenibili
Zila Rinaldi, Simone Spagnuolo

GFRP FRC+GFRP FRC Hp. Progettuale

parita prestazionale a
flessione semplice

Tradizionale

Soluzioni tradizionali

Nota: Riferimento CEM IV/P+Acciaio da processo EAF
(Secondario)

Prestazioni meccaniche calcestruzzi
GPC

Irina Maria Mocanu, Giu
Bignozzi, Claudio |
Studio di GPC con aggregati Al(spigolosi) A2 (tondi) ,attivati con NaOH

(4M,8M,10M) . Confronto con OPC C30/35 e C35/45 e valutazione di
resistenza, ritiro e viscosita rispetto agli OPC.
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Raccolta e analisi dei
dati sperimentali da
52 studi sulle malte
green, organizzati per
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compressione a 28
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